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GISAXS ( Granzing-incidence small-angle X-Ray scattering, dt.”Röntgenstreuung unter streifenden 
Einfall”) bietet Informationen über die Beschaffenheit dünner Nanopartikelschichten Diese Kenntnis 
ist vorallem für die Industrie von großem Interesse. 
Prinzip: Es gilt je kleiner der Einfallswinkel einer Röntgenstrahlung auf eine Probe, desto weiter ist 
ihr Weg – im Gegensatz zur Transmissionsgeometrie – durch die Probe und desto mehr 
Informationen werden über die Schicht erhalten. 
Simulation:  Um aus den GISAXS-Streubildern genaue Informationen über die dünne Nanoschicht 
zu erhalten muss ein Streubild simuliert werden. Das gängige Simulationsprogramm nennt sich 
IsGISAXS. Um die Simulation zu starten berechnet man aus das 1.Maximum des Streumusters 
über die Bragg-Bedingung den ungefähren mittleren Abstand der Nanopartikel, welche zugleich die 
obere Grenze für den Durchmesser der Partikel ist. Mit diesen Daten und einer Annahme über die 
ungefähre geometrische Struktur der Nanopartikel können nun Streubilder simuliert werden. Die 
Eigenschaften der Nanopartikel (Form etc.) können so lange variiert werden, bis eine 
größtmögliche Übereinstimmung mit den experimentellen GISAXS-Daten erhalten wird. 
Letztlich entsteht ein realitätsgetreues Modell für die Struktur der Nanopartikelschicht, welches 
annähernd die tatsächlichen Begebenheiten wiederzugeben vermag.  In meinem Vortrag werde ich 
euch einige dieser Modelle vorstellen. 
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